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Aplikace materiálů Devcon Flexane při opravách dopravníkových pásů

Častým poškozením dopravníků je vznik trhli v dopravníkovém pásu s následující erozí a poškozením základní nosné konstrukce pásu. Rozsah poškození je modře vyznačen na fotografii.
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Fa Devcon vyvinula následující postup opravy materiály Flexane.
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1. Mechanické očištění na opravovaném

    místě; přitom jsou současně vytvořeny 

    ostrohranné přechody na okrajích 

    opravovaného místa (minimum 1mm). 
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                                                                              2.  Důkladné očištění celého místa  opravy                                                                           

                                                                                   pomocí DEVCON

                                                                                    Fast Cleaner 2000                                    
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                                                                                          3. Povrch je napenetrovám primerem,  

                                                                                               DEVCON Primer FL 20                                                                                         
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4. Opravení poškození pomocí

    DEVCON – Flexane.

    V dané případě byl 

    použit Flexane Universal HP

    (pastovitý materiál)

Po12 hodinách je připraven dopravníkový pás k použití pro běžné podmínky provozu. Pro  zkrácení doby odstávky se může použít přísady DEVCON Flexane Beschleuniger

/Accelerator (urychlovač).
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