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Oprava pískového filtru

Po demontáži zařízení je celá nádoba očištěna a otryskána/opískována.

Nádoba po opískování
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Následuje důkladné očištění povrchu s  DEVCON Fast Cleaner 2000.

Dále je opravovaná plocha aktivována  vrstvou  DEVCON Primer Fl 10 a Fl 20.
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                                                                                                                                 povrstvení              

vystěrkovánín

Kavitační výmoly v nádobě jsou vyplněny stěrkováním materiálem DEVCON A. Následuje Povrstvení pomocí DEVCON Flexane HP-Spezial. Dle povahy nádoby může být i krycí vrstva zhotovena náterek  DEVCON Super Keramik L.

